
同じ質量

W/Cやs/aにより骨材量が異なる

吸着できるCO2量は異なる

硬化体
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試料の調湿
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質量計測

炭酸化前後の質量変化からCO2吸着量を定量化

グローブボックス
電子天秤

骨材量が毎回異なるコンクリートの
CO2吸着量を定量化したい


