
セメント硬化体の空隙構造を解明

水和生成物，細孔径の変化 ： 分析

物質移動特性 の変化 ： 物理的試験

分析
XRD

水銀圧入ポロシメータ

物理的試験
透気試験，透水試験

水分浸透試験

吸脱着等温線測定

▶セメント硬化体の空隙構造解明

▶各種混和材の作る空隙の違い … 各種混和材の特徴整理へ


