
改質した再生骨材コンクリートの更なる高度化

炭酸化

OPCの場合：大きく改善

0

5

10

15

20

25

30

35

圧
縮
強
度

(N
/m

m
2
)

➣今後，CNの観点から再生骨材は炭酸化＋高炉スラグ微粉末との併用

高炉スラグ微粉末を使用した再生骨材コンクリートの
強度・耐久性の改善方法の効果とそのメカニズム

CSH系硬化促進剤 (ACX)再生骨材 (LS, LG)

改質再生骨材 (LSC, LGC)

高炉スラグ微粉末 改質再生骨材 (LSC, LGC)


